* Autoleder JOI’g & CO GmbH

+ Mobelleder Hinterdorfstrasse 10
+ Alcantara® CH-3550 Langnau
* Skai® Telefon +41 34 402 50 05

Telefax +41 34 402 55 53
http://www.joerg-leder.ch
E-Mail: info@joerg-leder.ch
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Polsterleder

g @ & E h- flir Boote und Schiffe gemap IMO

flr Automobile gemaB FMVSS302

flr Flugzeuge gemaf FAR 25.853

flir Schienenfahrzeuge

fiir 6ffentliche Gebdude gemah B1 und B2
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5046 weil/apeldoorn 5026 lagos 5038 rot/paris

5028 sand/kairo 5049 singapore 5039 dunkelrot/cologne

5048 london 5027 barcelona 5037 napoli

5029 amsterdam 5025 miami 5042 berlin

5051 tokyo 5045 madrid 5041 brown/vienna

5044 santa fe 5040 dunkelbraun/moscow

5023 grau/oslo 5043 cognacfroma
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5050 sydney 5031 monaco 5022 rotterdam

5030 riga 5033 copenhagen 5036 green/glasgow

5032 stockholm 5047 genova 5035 dublin

5020 dunkelgrau/praha 5034 malaga 5021 blackpool

Perforation MK1 (A1) in allen Farben verfligbar.
Perforation MK1 (A1) in all colours available.
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Basis T

korrigiert,pigmentiert,Starke 1,0 bis 1,4 mm

Basis Tec Spezifikationen/Basis Tec specifications

Bezeichnung/
characteristic

Einheit/
unit

Anforderung/
requirement

Priifvorschrift/
test method

Lederdicke/thickness

mm

1.0-14

DIN 53326

Flachengewicht/
weight per unit area

g/m?

620 - 980

DIN 53327

Dehnungsptiifung/ tension test
Héchstzugkraft/ tensile test
Bruchdehnung/elongation at break
WeiterreiBkraft/tear strength

DIN 53328
Probekérper 2fspecimen 2
Probekdrper 2/specimen 2
DIN 53329

Wasserdampfdurchlissigkeit/
water vapour permeability

mg/cm3

DIN 53333

Reibechtheit/rubbing strength

Note

DIN EN ISO 11640

Haftung der Zurichtung/
adhesion of finish

Nfem

IUF 470

Lichtechtheit/
light fastness

Stufe Blauscala/
cluass blue scale

DIN EN I1SO 105 - B02

Knickungen/
flexing endurance

keine Rissbildung bei 6
facher VergroBerung/
no cracking at 6 times
magnification

DIN 53351

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind mdéglich.
Swatches are no master samples. Small differences may occur.
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