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fur MB 

korrigiert/corrected 
1108B brasil 

1963B porzellan 1338B k1338 java | 1137B k1137 scarletrot 

1911B k1911 kieselbeige 1138B k1138 helios 1203B magr;13rot 

1729B k1600 saharabeige 1143B siambeige | 71 14§B k1146 ak;enf[rot 

1964B k1601 seidenbeige 1103B k1103 champignon 1961B flamencorot 

1954B k1602 kaschmirbeige / buckskin . 1 107Bwattel / 1728B sunsetrot 

1114B safran 1104B mittelrot 

1956B savannenbeige /landscape 1962B nussbraun 1111B piniengrün 



1097B k1097 reinweil 1140B aerograu 

1112B weiß 1120B k1120 oriongrau 

1965B k1603 kristallgrau 1116B k1116 oriongrau mittel 

2190B k1604 alpacagrau 1110B grau für MB 

1122B quarz 1915B k1915 anthrazit Catania 

1115B k1115 anthrazit 

N 

1147B mittelgrau 1113B k1113 schwarz 

3000B k3000 schwarz 1913B k1913 schwarz Catania 

- i,n_i-lq— o el 

1141B mondrian 

1118B galaxyblau 

1109B blau 

1901B blauschwarz fiir Smart 

1980B tiefschwarz gldnzend



Nappa für MB 

vollnarbig / full grain 

1163 signalweiß 

1194 porzellan/porcelain 

1180 kiesel 

1174 helios 

1150 macchiatobeige 

1189 saharabeige/comobeige 

1185 seidenbeige/silk 

1158 mandelbeige/a/mond beige 

1157 stein mittel 

1156 champignon 

1186 kaschmirbeige/buckskin 

1166 toskanabeige pearl 

1160 sand 

1195 nußbraun/nut brown 

1198 greige/kristallgrau 

1190 savannenbeige//andscape 

1178 hellbraun//ight brown 

1179 dunkelbraun/dark brown 

1162 espressobraun 

1196 moccabraun/mocha brown



1188 classicrot 

1269 imperialrot 

1193 bengalrot 

1187 sunsetrot/amarorot 

1165 satinrot pearl 

1177 silber metallic 

1182 alpacagrau 

1175 oriongrau 

1152 grau 

1197 riffgrau 

1153 basaltgrau/grau mittel 
s 

1184 graphit 

1151 schwarz/black 

1159 linaritblau 

1155 blau 

1173 tiefseeblau/deepsea blue 

1164 muschelgrau 

1161 titangrau pearl 

1154 anthrazit 

1980 tiefschwarz glänzend



BASIS Nappa 
korrigiert/corrected 

1353 kiesel 1356 champagner 1432 helios mittel 

1421 basalt 1384 java 

1429 brownstone 

1408 mauritiusblau 1409 St. Tropezblau 1382 magmagrau 

1351 schwarz 

Lenkradleder 

1652 schwarz 1652RT5 schwarz 

Lenkradprigung/microperforata



Technische Werte/ MeBmethode/ Werte/ 

technical specifications test methods values 

Stérke/strength DIN 53326 1,0 mm - 1,4 mm 

Flachengewicht/mass per unit area DIN 53327 620 - 980 g/qm 

Dehnungspriifung/tension test DIN 53328 
Hochstzugkraft/tensile test 
Bruchdehnung/breaking elongation 

Probekérper 2/specimen 2 
Probekörper 2/specimen 2 

> 120N 

35 - 70 9% 

Weiterreißkraft/tear strength 

längs//ength 
DIN 53329/A | DIN 53329/B >25N|>20N 

quer/across 

Dauerknickverhalten/flexion DIN 53351 20.000 Knickungen/flexes: 

langs/length keine Rissbildung bei 6-facher VergroBerung / 
quer/across no cracks at 6 times magnifying 

Dauerverhalten nach 1 Zyklus belichten/ 10.000 Knickungen/flexes: 

flexion after aging 1 period keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung / 

no cracks at 6 times magnifying 

Wasserdampfdurchlassigkeit/ DIN 53333 1,0 mg/gem 
water vapour permeability 

Reibechtheit/rub fastness 

trocken/dry 

nass/wet 

nass nach Wasserlagerung/wet after storage in water 

DIN EN ISO 11640 

4 - 5 Note/class 

4 - 5 Note/class 
4 - 5 Note/class 

SchweiBlésung/sweat 4 - 5 Note/class 

Haftung der Zurichtung/topcoat adhesion 3,5 N/cm 

Heißlichtechtheit/hotlight fastness DIN 75202 5 - 7 Stufe Blauskala/class blue scale 

Brennpriifung/flammability FMVSS 302 < 100 mm/min 

Geruchspriifung/smelling test VDA 270 C3 < 3 Note/class 

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind méglich. 

Swatches are no master samples. Small differences may occur. 

Blau markierte Nummern zeigen das passende Kunstleder zum jeweiligen Echtleder. 

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich. 

Swatches are no master samples. Small differences may occur.




